
 
 
 
 

Zertifikat 
 

ZowoTec® 246 XXXX 
ZowoTec® 412 Dickschichtlasur 

 
 

Prüfung gemäß DIN EN 927-2 
 
Substrat: Kiefer 
  
Beschichtungsaufbau: ZowoTec 246 – Farbton  teak 
 2 x 150µ ZowoTec® 412 
 Farbton  teak 
 
Prüfungen gemäß: 
DIN EN 927-3:2012 Freibewitterung 
DIN EN 927-5:2007 Wasseraufnahme  
 
 

Eigenschaften gemäß EN 927-2:2014 Ergebnisse 

Blasenbildung 0 

Rissbildung 0 

Abblättern  0 

Haftfestigkeit 0 

Maximaler Gesamtwert 0 

Maximale Differenz 0 

Wasseraufnahme gemäß EN927-5:2005 143g/m² 

UV Transmission bei 100µ Schichtdicke  0,87% 

 

 
Fazit: Ausgezeichnete Eignung der Beschichtung  

 

 
 
 

Grünstadt, den 2. Oktober 2018 
Berger-Zobel GmbH  

         
 
 

 


