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Prüfbericht
[Z] ZowoTec® 412 Dickschichtlasur
Viskositätsverhalten gemäß ISO-46281 
Das Viskositätsverhalten bei hoher Luftfeuchtigkeit (75% rel. LF)  wird gemäß der 
ISO 46281 mit 1 bewertet.

Das Viskositätsverhalte bei hoher Temperatur (35°C) wird gemäß der ISO 46281 mit 1 bewertet.

Fazit: 
[Z] ZowoTec® 412 ist gemäß ISO-46281 besonders gut für die Verarbeitung bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.
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Grünstadt, den 12. Februar 2019
Berger-Zobel GmbH 
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